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TATINGER WARE AUS RIBE

1 9x363 Wandscherbe mit 2Zinnfolienauflage, grauer
Scherben mit schwarzer geglatteter Oberfldche

2 9x298 Randscherbe mit gerundet verdicktem
Randabschluff, Zinnfolienauflage, grauer Scherben
mit schwarzer gegldtteter Oberfldche

3 9x238 Randscherbe mit verdicktem Abschlufi,
Zinnfolienauflage, grauer Scherben mit schwarzer
gegldtteter Cberfliche

4 9x329 Wandscherbe mit Zinnfolienauflage und
Rollstempelmuster, grauer Scherben mit schwarzer
gegldtteter Oberfliche



L, .

WD. 15
449-2-35

WD 13
382-2-6

WD 76
485-2-3

WD 69
7304

WD 69
5642

WD 68
3284

WD 67
355

WD 70
11028

WD 74
429-1-11

TATINGER WARE AUS DORESTAD

Wandscherbe mit Ansatz einer Ausgufitille,
grauer Scherben, schwarze Oberflache,
schwach gegldttet, mit Zinnfolie

Wandscherbe, brauner Scherben,
schwarzbraune Oberfldche, schwach
gegldttet, mit Zinnfolie

Randscherbe mit gerundet verdicktem Rand,
hellgrauer Scherben, schwarze Oberflache,
geglattet, keine Zinnfolie

Randscherbe mit Henkelansatz, Rand
gleichmédfig dicker werdend, Wulst im
Umbruch zur Schulter, rotbrauner Scherben,
braune Oberflache, schwach geglattet,
Schatten von Zinnfolie

Randscherbe mit Ausguftille, Rand verdickt,
Tille zur Wandung zusammengekniffen,
hellgrauer Scherben, schwarzgraue
OCberfldche, s8chwach bis gar nicht
geglittet, keine Zinnfolie

Henkel, innen und auBen schriag eingekehlt,

hellgrauer Scherben schwarzgraue
Oberfldche, stellenweise noch geglattet,
keine Zinnfolie

Randscherbe, gerundet verdickter
Randabschluf3, hellgrauer Scherben, graue
Oberflache, schwach geglattet, keine
Zinnfolie

Randscherbe, gleichmdffiig dicker werdend,
graubrauner Scherben, schwarzgraue
Oberflédche, schwach geglattet, keine
Zinnfolie

Randscherbe, abgesetzte gerundete
Verdickung mit Innenkehle, hellgrauer
Scherben, schwarzgraue Oberfldche,
geglattet, keine Zinnfolie



10. WD 75
450-1-6

11. WD 74
419-2-16

12. WD 75
456-2-17

Tk AC

Randscherbe mit abgebrochener Tille, Rand
gleichmaﬁig dicker werdend, leicht
abgeflacht, hellgrauer Scherben,
schwarzgraue oberflache, achwach gegléttet,
keine Zinnfolie

Randscherbe, gleichmaBig dicker werdend,
gerundet, hellgrauer Scherben, dunkelgraue
oberfléiche, gchwach geglattet, keine
zinnfolie

Randscherbe, verdickter Abschluf mit Abeatz
aufen, hellgrauer scherben, hellgraue
Ooberfléache, Glattungsspuren, keine
zinnfolie 5



TATINGER WARE AUS HAITHABU

TR A+

al

Toki 23

Hb 68 VN 4,85 0O 227,85

Hb 80 II F2+4 IV

Hb 80/II F2+4 III

Hb 33 TX 1,3-1,4 N
unleserl. 0 104,0...

Hb 80/II F 14+16 III

Hb 80 107,4

Hb 80/II F 14+16 III

Wandscherbe mit Henkelansatz,
grauer Scherben mit schwarzer
geglidtteter Oberflache und
Zinnfolienauflage

Randscherbe mit Tallenansatz,
verdickter, 1leicht nach auBen
abgestrichener Rand, grauer
Scherben mit grauer Oberflache,
vermutlich geglattet, keine
Zinmfolie

Henkelfragment, unregelmdfig
bandférmiger Querschnitt, grauer
Scherben mit schwarzer
Oberflache, keine Zinnfolie

Henkelfragment, unregelmafig
bandfdrmiger Querschnitt, grauer
Scherben mit schwarzer, teilweise
brauner Oberfladche, keine
Zinnfolie

Wandscherbe wmit Bodenansatz,
grauer Scherben mit grauer
gegldtteter Oberfldche, keine
Zinnfolie

Wandscherbe mit horizontalem
Wulst, grauer Scherben mit
schwarzer geglatteter Oberfléiche,
keine Zinnfolie

Wandscherbe, grauer Scherben mit
schwarzer geglatteter Oberfliche,
keine Zinnfolie
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TATINGER WARE AUS PADERBORN

Randscherbe, Rand verdickt mit Aufenkante,
hellgrauer Scherben, schwarze Oberflache,
geglattet, mit Zinnfolie

Wandscherbe, hellgrauer Scherben, schwarze
Oberfldche, geglattet, mit Zinnfolienresten

Wandscherben, hellgrauer Scherben, schwarze
Oberfldche, geglattet, mit Zinnfolie

Wandscherbe, hellgrauer Scherben, schwarze
Oberfliche, gegldttet, mit Zinnfolie



Tod 23-%0

1 LA
G.
2 LA
G.
3 LA
G.

117
226

117
80

117
195

‘84

‘76

‘83

TATINGER WARE AUS KOSEL

Henkel, innen und auRen gekehlt, hellgrauer
Scherben, schwarzgraue Oberflache,
gegldttet, keine Zinnfolie

Henkel, innen und aufen schréag gekehlt,
hellgrauer Scherben, gchwarze Oberflédche,
geglattet, mit Zinnfolie

Wandscherbe, hellgrauer Scherben, schwarze
Oberfliche, gegldttet, mit Zinnfolie
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TATINGER WARE AUS HAITHARU II

ohne Besch.

Hb 68 VII
N 17,25/0 179,10

Hb 69 Str.

Hb 69 XV
N 7,85/ O 58,15

Hb 66 X 158
N 10,9/ O 107,8

Hb 68 VIII
N 7,30/ 0 202,70

Hb 68 V
N 7,10/ O 200,30

Hb 68 IV

Hb 35 TX 1,5
S 11,00/ O 70,42

Hb 69 TX 1,45
N 2,0/ 0 106,5

Randscherbe mit Ausgufitiille

verdickte Randscherbe mit Zinnfolie
verdickter Rand mit Zinnfolie
schwach verdickte Randscherbe mit
Zinnfolie

Bandhenkel mit unregelmafigem
Wandscherbe mit Zinnfolie, Rauten

Wandscherbe mit Zinn-Gittermuster

Wandscherbe mit Zinnfolie, Rauten

Wandscherbe mit Zinn-Gittermuster

Wandscherbe ohne Zinnfolie



TATINGER WARE AUS OLDENBURG
—T;Q*Q VWT’ *?) i

1 0ld 75 verdickte Randscherbe mit Zinnfolienauflage
50722
2 0ld 81 rotbraune Wandscherbe, gegldttet mit breiten

071432 Rillen

3 0ld 83 graubraune Wandscherbe mit zwei breiten Rillen
082018
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NM 52

TATINGER WARE AUS DORDRECHT

Randscherbe mit Resten von Zinnfolienauflage,
schwarzgrauer Scherben mit rétlich-braunem Kern,
Oberflache ansatzweise geglattet

Wandscherbe mit Henkelansatz, schwarzgrauer
Scherben mit rétlich-braunem Kern, Oberfldche
ansatzweise geglattet

Wandscherbe, schwarzgrauer Scherben mit rétlich-
braunem Kern, Oberfldche ansatzweise geglattet



